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Q8 Ravel WX 1202

Flissigkeit fiir langfristigen Rostschutz, niedrige Viskositdt

Description

Q8 Ravel WX 1202 ist eine losungsmittelbasierte Korrosionsschutz-Flissigkeit mit niedriger Viskositdt und mittel- bis langfristigen
Schutzeigenschaften. Es ist fir den Korrosionsschutz von Metall- und Konstruktionsteilen, Maschinen und KFZ-Teilen konzipiert, besonders
wahrend des Transports und bei der Lagerung. Nach der Verdunstung der Additiv-Tragersubstanz hinterldsst die Flissigkeit einen diinnen
Wachsschutzfilm. Das Produkt hat einen hohen Flammpunkt, was die Brandgefahr minimiert und fiir verbesserte Arbeitsbedingungen fiir
Bediener sorgt.

Applications

Q8 Ravel WX 1202 ist ein wachsbasierter Rostschutz mit niedriger Viskositdt fir mittel- bis langfristigen Schutz (12-18 Monate),
abhdngig von den Verarbeitungs- und Lagerungsbedingungen. Die bariumfreie Fliissigkeit hinterldasst einen diinnen Film, der sich perfekt
fur den Korrosionsschutz von Metall- und Konstruktionsteilen, Maschinen und KFZ-Teilen eignet. Q8 Ravel WX 1202 kann durch Spriihen
oder Eintauchen aufgetragen werden und bildet eine extrem diinne Wachsschicht. Das Produkt Iasst sich problemlos mit einem
Losungsmittel oder einem alkalischen Reinigungsmittel entfernen.

User instructions

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu erhalten, sollten die verschlossenen Fdsser in einem vor Frost und direkter
Sonneneinstrahlung geschiitzten Gebdude aufbewahrt werden.

Das Produkt vor der Verwendung gut durchmischen und die Verpackung bei Nichtverwendung fest verschlossen halten, um die
Verdunstung fliichtiger Komponenten zu verhindern.

Environment, Health and Safety

Das Materialsicherheitsdatenblatt enthdlt Anleitungen fiir die sichere Handhabung und Umweltbelange.

Properties

Method Unit Typical
Aussehen Visual - Clear brownish fluid
Kinematische Viskositat, 40 °C D 445 mm?/s 2.1
Dichte bei 15°C D 4052 g/ml 081
Flammpunkt, COC D92 °C 84
Film-Typ Visual - Oily/greasy
Trocknungszeit bei Raumtemperatur In-house min 60-90
Geschdatzte Korrosionsschutzzeit im Gebaude - months Up to 18 months
Geschatzte Korrosionsschutzzeit im Freien - months Up to 12 months

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Bitte wenden Sie sich an Ihren Q80ils-Vertreter, um weitere Ratschldge und Unterstiitzung fir Ihre spezifische Anwendung und
Ausrustung zu erhalten.
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